Изготовление прессформ:

                  от 50 000 до 25 000 руб за кв. метр
     при размерах   от 0,05 до 0,5 кв. м.

                  от 25 000 до 19 000 руб за кв. метр
     при размерах   от 0,5 до 1,0 кв. м.

                 от 19 000 руб за кв. метр
     при размерах   от 1,0  кв. м.


     (Чем больше размером прессформа, тем меньше стоимость единицы
     площади.  Отдельно оценивается сложность 3-D модели (создание на
     компьютере/способы воплащения в материале).
     Так же закладываются возможные риски (отбракованные оттиски при
     приладочных процессах, доработка/изготовление новой прессформы с
     иными параметрами, влияющими на получение качественных оттисков).


 Стоимость оттисков:

                от 6 000 до 4 500 руб за кв. метр
     при размерах   от 0,05 до 0,5 кв. м.

                от 4 500 до 2 800 руб за кв. метр
     при размерах   от 0,5 до 1,0 кв. м.

                от 2 800 руб за кв. метр
     при размерах   от 1,0  кв. м.


 Используемые материалы:

     Полистирол Gebau Hips толщиной 2-4 мм, помимо белого/светорассеивающего, 
     имеет ряд цветов, которые хорошо работают на просвет.
     Белый полистирол перестали использовать, так как, к сожалению, он за год желтеет 
     при  использовании в наружных конструкциях.
     ПЭТ-г прозрачный и молочный 1,5-3 мм. Изделия из молочного ПЭТ-а очень хорошо 
     зарекомендовали себя в уличных конструкциях, расположенных под прямыми лучами солнца.
     Некоторые конструкции работают без изменения внешнего вида уже более четырех лет.
     

     Можно выполнить светорассеивающие оттиски любого цвета с
     применением транслюцентных самоклеящихся пленок.
